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CLASIFICACION DE LA REACCION AL FUEGO SEGUN

NORMA UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010
REACTION TO FIRE CLASSIFICATION ACCORDING TO UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 STANDARD

Solicitante: BONA AB

Applicant : P.O. Box 21074
20021 — MALMO (Suecia/Sweden)

Laboratorio emisor: AFITI-LICOF

Issuer Laboratory: Organismo notificado n°: 1168
Notified body Nr

Producto: Barniz poliuretano

Product : Polyurethane varnish

Fabricante  Bona AB
Manufacturer:  P.O. Box 21074
SE-20021 MALMO (Suecia/ Sweden)

Referencia: Segun informacién incluida en pagina 5 de 7
(Tabla 1)

Reference : Information included on page 5 of 7 (Table 1)
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N AFITI Informe de Clasificacion n°

% LICOF Classification Report Nr 3008T16-2
1.- OBJETO DEL INFORME - AIM OF THE REPORT
Este Informe de Clasificacion define la clasificacién de la Reaccién al Fuego asignada a la gama de
barniz de poliuretano, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la norma UNE-EN 13501-
1:2007+A1:2010 “Clasificacion en funcion del comportamiento frente al Fuego de productos de
construccion y elementos para edificacion. Parte 1: Clasificacion a partir de datos obtenidos en
ensayos de Reaccién al Fuego”.
This Classification report defines the Reaction to Fire classification of the product of polyurethane varnish by the applicant on
the basis of the procedures established in UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 “Fire classification of construction products and
building elements-Part 1: Classification using data from reaction to fire tests”.
2.- DETALLES DEL PRODUCTO OBJETO DE CLASIFICACION
DETAILS OF CLASSIFIED PRODUCT
2.1.- GENERAL — GENERAL
La gama de productos definida por el solicitante segln informacién incluida en pégina 5 de 7
(Tabla 1) se define como barniz de poliuretano segin la especificacion técnica
correspondiente.
The product family defined by applicant according information included in page 5 of 7 (Table 1) is defined as
polyurethane varnish according to the relevant technical specification.
2.2.- DESCRIPCION — DESCRIPTION
La gama de productos esta completamente descrita en el informe de ensayo y en el informe que
incluye el campo de aplicacién extendido de resultados de ensayo [Informe EXAP] en los que se
basa esta clasificacion. Dichos informes se identifican en el capitulo 3 del presente informe.
The product family is fully described on the test report and the extended applications report [EXAP report] classification
is based on. These reports are indicated on chapter 3 of this report.
3.- INFORMES Y RESULTADOS DE ENSAYO EN LOS QUE SE BASA LA
CLASIFICACION.
REPORTS AND TEST RESULTS IN SUPPORT OF THIS CLASSIFICATION.
3.1.- ENSAYOS — TEST
Informes de ensayo — Test reports
Laboratorio emisor  Solicitante Informes Norma de ensayo Condicion final de uso
Issuer laboratory Applicant Reports Test standard End use application
AFITI-LICOF BONA AB N°/ Nr: 3008T16 UNE-EN ISO [l producto es usado como
Pol. Ind. Sta. M®de  |p.O. Box 21074 9239-1:2011 [capa final para tratamiento
Benquerencia 20021 - MALMO s de suelos de madera.
C/ Rio Estenilla, s/n  (Suecia/Sweden) E.temfl_smn.. 85"::;{]“1'11? Normalmente es aplicado en
45007-TOLEDO afe ofissue. 2om- U dos capas después de
F ensayo: 26-abr-16 o
Test date: 26M-Apr-16 _'l_r:prm;art. dasat i
Organismo notificado veatmentafwooden foors. 15
no:. ) F ensayo: 26-abr-16 UNE-EN 1SO typically applied in two layers after
Notified body Nr: Testdate:  26"-Apr-16 11925-2:2011  priming.
1168
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L2 AFITI Informe de Clasificacion n° 3008T16-2
S LICOF Classification Report Nr
Resultados de ensayo — Test results
(0]
Informe de ensayo n 3008T16
Test report Nr
Resultados
Results
Media de Parametros que se
Meétodo de ensayo Parametro NUmero par_ametro tienen que cumplir
de ensayos | continuo (m) g P
Test method Parameters N . Compliance with
r. test Continuous
parameters
parameter mean (m)
No aplicable
2
CHF (kW/m ) 12,65 Non applicable
HF-30 (KW/m?) 12,65 No aplicable
Non applicable
3'2\13%']51':\;0'1310 Tiempo de extincion (s) 1 No aplicable
REP ' Extintion time Non applicable
Propagacion maxima | | No aplicable
Flame spread Non applicable
TLA-30 (%-min) 7,88 No aplicable
Non applicable
Resultados
Results
Media de ,
. . Numero de parametro Earametros que s
Meétodo de ensayo Parametro eNSav0S continuo (m) tienen que cumplir
Test method Parameters y . Compliance with
Nr. test Continuous arameters
parameter mean (m) P
UNE-EN ISO 11925-2:2011
Exposicion = 15 s No aplicable Si O No
Esposure =15 s Fe <150 mm 1 Non applicable Yes [ No
Gotas/particulas en llamas In]:ag?zg?ﬂtfgl No aplicable O si No
Drops / Particles flamed Igr?itign of filer paper Non applicable O vYes No
3.2.- CAMPO DE APLICACION EXTENDIDO DE RESULTADOS
EXTEND APPLICATION FIELD
Informes — Reports
Laboratorio emisor Solicitante Informes Norma
Issue laboratory Applicant Reports Standard
AFITI-LICOF BONA AB N°: EXAP-3008T16 - UNE-EN 15725:2011

Pol. Ind. Sta. M2 de
Benquerencia

C/ Rio Estenilla, s/n
45007 - TOLEDO

Notified body Nr:
1168

Organismo notificado n°:

P.O. Box 21074
20021 — MALMO
(Suecia/Sweden)

F. emision: 05-jul-16
Date of issue: 05t-Jul-16

El presente Informe de Clasificacion no debe reproducirse parcialmente sin la aprobacion por escrito del Laboratorio.
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AFITI Informe de Clasificacion n°

;  LICOF Classification Report Nr 3008T16-2

Campo de aplicacion extendido de los resultados de ensayo
Extended application field of test results

A continuacion se muestra el rango permitido de variabilidad para los distintos pardmetros del
producto/condiciones finales de uso. El resto de pardmetros deben mantenerse conforme a lo descrito
en los informes de ensayo de referencia.

Hereafter it is shown the range of variation allowed for the different parameters of the product/end use conditions. Rest of
parameters shall be kept as described on the referenced test reports.

-Tabla 1-
-Table 1-

Gama de productos
Product family

Tipo de producto | Barniz de mezcla poliuretano con acrilico (BONA WAVE)

Type of product Polyurethane with acrylate mix varnish (BONA WAVE)
Acabado Brillo, satinado y mate
Finish Shine, gloss and matt.
Sustratos de fibrocemento con densidad igual o superior a 1350 kg/m®.
Sustrato Sustratos con una euroclase Al 6 A2-s1,d0.
Substrate Fibrecement substrates with density equal or higher to 1350 kg/m3.

Substrates with a euroclass Al or A2-s1,d0

4.- CLASIFICACION Y CAMPO DE APLICACION
CLASSIFICATION AND FIELD OF APPLICATION

4.1.- NORMA DE CLASIFICACION — CLASSIFICATION STANDARD

La clasificacion de la reaccién al fuego se ha realizado de acuerdo con lo establecido en la
norma UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010.
Reaction to Fire classification according to UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 standard

4.2.- CLASIFICACION — CLASSIFICATION

La gama de productos de barniz de poliuretano (ver Tabla 1) presenta la siguiente clasificacion:
Product family of polyurethane varnish (see table 1) reaches the following classification:

Clasificacién de la Reaccidon al Fuego — Reaction to fire classification

Comportamiento al Fuego Producciéon de humo
Fire Behaviour Smoke production
Bs —_— S 1
Bf —s1
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5.

N AFITI Informe de Clasificacion n°

% LICOF Classification Report Nr 3008T16-2

4.3.- CAMPO DE APLICACION — FIELD OF APPLICATION

LIMITACIONES - LIMITATIONS

Segun lo establecido en el informe técnico EXAP n® EXAP-3008T16, la gama de productos (ver
tabla 1), tiene el siguiente campo de aplicacion.
According to  Technical Report EXAP nr. 3008T16, the product family (see Table 1), has the following field of

application.

La clasificacion obtenida sigue siendo valida para las siguientes variaciones en las caracteristicas de
la muestra, sin que la realizacion de estas modificaciones suponga la ejecucion de nuevos ensayos.
Classification obtained is valid for the following simple characteristic variations, without further testing needed.

Caracteristica/Propiedad
Characteristic/Property

Variacion permitida
Range allowed

— Tipo de producto
Kind of product

- Acabado
Finish

- Sustrato
Substrate

Barniz de poliuretano (BONA WAVE)
Polyurethane varnish (BONA WAVE)

Brillo, satinado y mate
Shine, gloss and matt.

Sustratos de fibrocemento con densidad igual o superior a 1350
kg/m®.

Sustratos con una euroclase Al 6 A2-s1,d0.

Fibrecement substrates with density equal or higher to 1350 kg/ma.

Substrates with a euroclass Al or A2-s1,d0

Este informe no representa ninguna aprobacion de tipo ni certificacién del producto.
This document does not represent type approval or certification of the product.

Toledo, 05 de julio de 2016
Toledo, 05t of July of 2016

T~

@/@é@m@m@ Firmedo Digitzlmente

Fdo.:

Diaelly Sisned Document

David Saez Garcia
Director Técnico del

Laboratorio de Reaccion al Fuego

Technician Director
of Fire Reaction Laboratory
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Classification Report Nr

Asociacion para el Fomento de |a Investigacion y Ia Tecnologia de la Sequridad confra Incendios
Assaocialion for the Promolion of Research and Fire Safety Technology

Tomas de la Rosa Sanchez, Director General de
AFITI manifiesta:

« Que AFITI (Asociacion para el Fomento de la
InvestigacionylaTecnologiade laSeguridad contra
Incendios), esunaentidad sinanimode lucro.

« Que la titularidad del LICOF (Centro de Ensayos e
Investigacion del Fuego) es del Ministerio de
Industria, Energia y Turismo, R.D. 1614/1985 vy
O.M.de 21 demayode 1991, correspondiendo, por
convenio, lagestion aAFITI.

MINISTRY OF INDUSTRY, ENERGY AND TOURISM

Tomas de la Rosa Sanchez, General Manager of
AFITIdeclares:

« That AFITI (Association for the Promotion of
Research and Fire Safety Technology), is a non
profit-making association.

« That the ownership of LICOF (Centre for Fire
Testing and Research) is of Ministry of Industry,
Energy and Tourism, by R.D. 1614/85 and O.M. on
21st May 1991, corresponding, by agreement, the
managementto AFITI.

ull

Fdo./Signed: Tomas de la Rosa Sanchez
Director General /General Manager

Reconocimientos / Acreditaciones: MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO, MINISTERIO DE FOMENTO, ENAC, IMO y

Rec: ition / Accredi

ENAC, IMO & VKF-AEAI.

ion: \/KF-AEAI / MINISTRY OF INDUSTRY, ENERGY AND TOURISM , MINISTRY OF PUBLIC WORKS,

Organismo Notificado: ORGANISMO NOTIFICADO A LA COMISION EUROPEA CON EL N" 1168/ NOTIFY BODY TO
Notify Body: THE EUROPEAN COMMISSION WITHNR. 1168.

Miembro de: AELAF, AENOR, ASELF, AIDICO, EGOLF & NFPA.

Member of:

SEDE SOCIAL Y LABORATORIOS Camino del Estrechillo, 8

HEAD OFFICE & LABORATORIES E-28500 Arganda del Rey - Madrid (Spain)

SEDE CENTRAL Y LABORATORIOS C/ Rio Estenilla, s/n - P.l. Sta. M® de Benquerencia

CENTRAL OFFICE & LABORATORIES E-45007 Toledo (Spain)
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